Belufteter Schutzanzug Tychem 6000 AL

#TF640TGYWG
pure®-Nr.: 1130813, Marke: Dupont

Eigenschaften
e Marke: DuPont
e Material: Tychem
e Antistatisch

e Armabschluss: angearbeitete nicht ableitfahige Unterhandschuhe

e Beinabschluss: integrierte nicht ableitfahige Innenstiefel

e Halsabschluss: Haube/Kapuze

Empfohlene e Gebrauch: Einweg

Reinraumklassen e Verschluss: verdeckter ReiRverschluss

ISO 7|8]|9 e Bezeichnung Gewebe - Overalls: Tychem 2000
GMP C|D « Chemikalienbestandigkeit

e EN 1073-2:2002: Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
e EN 14126:2003: Infektionsschutz gegen Blut und Viren

e Schutzkategorie: 3

pure* GmbH | T +49 89 5589434 0 www.purell.de
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grinwald F +49 89 5589434 77 info@purell.de

q:j we care



Material

e Tychem

Verpackung

e 2S5TK

Produktvarianten

purel-Nr.: 1130813GY3XL, Bellifteter Schutzanzug Tychem 6000 AL #TF640TGYWG
Farbe: Grau-Grol3e: 3XL / VE: 2STK

puret-Nr.: 1130813GYL, Bellfteter Schutzanzug Tychem 6000 AL #TF640TGYWG
Farbe: Grau-Grof3e: L / VE: 2STK

pure-Nr.: 1130813GYM, Bellfteter Schutzanzug Tychem 6000 AL #TF640TGYWG
Farbe: Grau-GroRRe: M / VE: 2STK

purel-Nr.: 1130813GYS, Bellufteter Schutzanzug Tychem 6000 AL #TF640TGYWG
Farbe: Grau-Gro3e: S/ VE: 2STK

puret’-Nr.: 1130813GYXL, Belifteter Schutzanzug Tychem 6000 AL #TF640TGYWG
Farbe: Grau-GroRRe: XL / VE: 2STK

pure-Nr.: 1130813GYXXL, Belufteter Schutzanzug Tychem 6000 AL #TF640TGYWG
Farbe: Grau-GroRRe: XXL / VE: 2STK

pure* GmbH | T +49 89 5589434 0 www.purell.de
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grinwald F +49 89 5589434 77 info@purell.de



TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLA

INFORMATIONEN PRODUKT

DuPont™ Tychem® 6000 AL TF640 WG. Bel Uifteter Schutzanzug mit gendhten und tberklebten Nahten.
Vollstandig geschlossene Kapuze mit klarer Front und durchsichtigem Visier. Frontverschluss mit doppelter
Klappe und Klettverschluss, einfacher ReiRverschlussin der Mitte, horizontale Offnung. Drei Auslassventile;
zwei an der Hiifte, eines an der Kapuzenriickseite. L uftverteilungsraum aus Tychem® 6000 Material.

Notausstieg. Integrierte nicht-ableitfahige Innenhandschuhe. Uberstiefel mit Schnallen. Grau.

ATTRIBUTE

Vollstandige

. TF0640TGYWG
Artikelnummer
Material Tychem® 6000

Druckluft-Schutzanzug mit integrierten nicht-ableitfahigen Innenhandschuhen und
Design Uberstiefeln, die aus integrierten ableitfahigen AuRenstiefeln und daran angearbeiteten
ableitfahigen Innenstiefeln bestehen

Néhte Genéht und Uberklebt

Farbe Grau

GroRen SM, MD, LG, XL, 2X, 3X
Anzahl 2 pro Karton, einzeln verpackt

FEATURES

Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425.

Chemikalienschutzkleidung, Kategorielll, Typ 3-B, 4-B und 6-B

EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger).

EN 1073-1 (BelUftete Schutzkleidung gegen radioaktive Partikel)

Antistatische Ausristung (EN 1149-5)

Integrierte Innenhandschuhe

Uberstiefel, die aus integrierten ableitfahigen AuRenstiefeln und daran angearbeiteten ableitfahigen Innenstiefeln bestehen
Vereinfachter Verschluss: einfacheres Anziehen, minimale Hilfe durch eine weitere Person erforderlich

Luftgurtel im Anzug: hohe Wiederverwendbarkeit des Gurtes/L uftreglers

Visier mit 180°-Rundumsicht: PV C-freie, hoch chemikalienbestandige Lésung mit klarer Sicht

Oberes Visier: Beleuchtung im Anzug und Sicht Uber dem Anzug; verbesserte Sicherheit durch gesicherte Sicht und Komfort
Notausstiegsstreifen: schnelles Ausziehen im Notfall (sofortiges Abreif3en)

Gewebtes Luftplenum zur Verteilung von Kihl- und Atemluft fir optimalen Komfort

Einfacher Anschluss und Einbau fur den Luftgirtel und den Atemregler: einfache und schnelle Installation, kein Abkleben erforderlich

Zertifiziertes System aus Tychem® 6000 AL TF640 WG Schutzkleidung und DuPont Gurtel, Modell 8000513914, zum Schutz des Arbeiters gemal3 EN 14594
(Atemschutzgerédte — Atemschutzgerédte mit kontinuierlichem Luftstrom)

GROSSEN TABLE
PRODUKTGROSSE ARTIKELNUMMER INFORMATIONEN HINZUFUGEN
SM D15571100
LG D15571102
XL D15571103
2X D15571104
3X D15571105
MD D15571101
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN

Abriebfestigkeit 7 EN 530 Method 2 >2000 Zyklen 661
Basisgewicht DIN EN SO 536 120 g/m? N/A
Berstfestigkeit (Mullenburst) 1SO 2758 650 kPa N/A
Farbe N/A. Grau N/A
Biegerisshestandigkeit EN 1SO 7854 Methode B >1000 Zyklen 161
Durchstoffestigkeit EN 863 >10N 2061
Widerstand gegen Durchdringung von Wasser AATCC 127 >30 kPa N/A
Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F., Innenseite 7 EN 1149-1 <2,5+10° Ohm N/A
Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F., AuRenseite EN 1149-1 Nicht antistatisch ausgeriistet N/A
Zugfestigkeit (in Langsrichtung) DIN EN ISO 13934-1 >100 N 361
Zugfestigkeit (in Querrichtung) DIN EN 1SO 13934-1 >100N 361
Dicke DIN EN ISO 534 220 pm N/A
Weiterrei¥festigkeit (in Langsrichtung) EN 1SO 9073-4 >20N 2/61
Welterrei¥festigkeit (in Querrichtung) EN 1SO 9073-4 >20N 261

1 Gemd3 EN 14325 | 2 Gem&3 EN 14126 | 3 Gem&3 EN 1073-2 |4 GemaR EN 14116 | 12 Gema EN 11612 |5 Vorderseite Tyvek ® / Ruckseite |
6 Basierend auf Tests gema3 ASTM D-572 | 7 Weitere Informationen, Einsatzbeschrankungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung | > Grofer as | < Kleiner als |
<= Kleiner alsoder gleich | N/A Nicht zutreffend | STD DEV Standardabweichung |

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN DES GESAMTANZUGES

EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN

L agerbestandigkeit . N/A 5 Jahre 6 N/A
Maximale Leckage nach innen EN 14594 0,05% 4A
Minimaler Nennschutzfaktor EN 1073-1 50000 5/5
SARS COV2 EN 1SO 13935-2 >125N 461
Typ 3: Widerstand gegen das Durchdringen von Flissigkeiten (Jet-Test) EN 17491-3 Bestanden 7 N/A
Typ 4: Widerstand gegen das Durchdringen von Fliissigkeiten (High Level Spray Test) EN 1SO 17491-4, Methode B Bestanden N/A
Typ 6: Widerstand gegen das Durchdringen von Flissigkeiten (Low Level Spray Test). EN ISO 17491-4, Methode A Bestanden N/A

1 GemaB EN 14325 | 3 GemaR EN 1073-2 | 12 Gemé&3 EN 11612 | 13 According to EN 11611 | 5 Vorderseite Tyvek ® / Riickseite |
6 Basierend auf Tests gema3 ASTM D-572 | 7 Weitere Informationen, Einsatzbeschrankungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung |
11 Basierend auf einem Durchschnittswert aus 10 Schutzanziigen, 3 Aktivitéten, 3 Messpunkten | > Grofer as | < Kleiner as | <= Kleiner als oder gleich | N/A Nicht zutreffenc

* Basierend auf dem niedrigsten Einzelwert |

PENETRATION UND ABWEISUNG

EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN

Flissigkeitsabweisung, o-Xylol EN 1S0 6530 >05 % 331
Fliissigkeitsabweisung, Butan-1-ol EN 1SO 6530 >95 % 331
Flussigkeitsabweisung, Natronlauge (10-prozentig) EN 1SO 6530 >95 % 331
Flussigkeitsabweisung, Schwefelsaure (30-prozentig) EN 1SO 6530 >05 % 331
Penetrationswiderstand, Butan-1-ol EN ISO 6530 <1% 331
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS EN

Penetrationswiderstand, o-Xylol EN 1SO 6530 <1% 331
Penetrationswiderstand, Natronlauge (10-prozentig) EN 1SO 6530 <1% 331
Penetrationswiderstand, Schwefelsdure (30-prozentig) EN 1SO 6530 <1% 331

1 GemdR EN 14325 | > GroRer as | < Kleiner as | <= Kleiner als oder gleich |

BIOBARRIERE
EIGENSCHAFT TESTMETHODE TYPISCHES ERGEBNIS ~ EN
Penetrationswiderstand gegen biologisch kontaminierte Aerosole 1SO/DIS 22611 log ratio >5 3/32
Penetrationswiderstand gegen Blut und K orperfliissigkeiten (unter Verwendung von kiinstlichem Blut) 1SO 16603 20 kPa 6/6 2
Penetrationswiderstand gegen blutgetragene Pathogene (unter Verwendung von Phi-X 174 Bakteriophage) 1SO 16604 Procedure C 20 kPa 6/62
Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Fliissigkeiten EN 1SO 22610 >75 Minuten 6/6 2
Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Staube 1S0O 22612 log cfu<1 3/32

1 GemdR EN 14325 | > GroRer as | < Kleiner as | <= Kleiner als oder gleich |

PERMEATIONSDATEN DUPONT™ TYCHEM® 6000 AL

ﬁ%ﬁERSTOFF / CHEMISCHER ELI-JI%(_?BSBIER CUM 480
2-Methyl-2-Butanol Flissig 75-85-4 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
2-Methyl-4-isothiazolin-3- 2682-20- <0.

Flussig >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
one (20%) 4 005
2-Propen-1-ol Flussig 107-02-8  51*/65 75%/101  >480 6 <05 0.02 105 >480 6
2-Propen-1-ol (10 g/m?) Flussig 107-02-8  >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
Acetaldehyd Flussig 75-07-0 imm imm 13*/23 1 2 0.06
Aceton Flissig 67-64-1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Aceton cyanhydrin Flussig 75-86-5 >480 >480 >480 6 <005 0.05 <24 >480 6
Acetonitril Flussig 75-05-8 65*/83 131 >480 6 <0.4 0.03 <82 >480 6
Acetyl chlorid Flussig 75-36-5 155 >480 >480 6 0.0014  0.0001
Acrolein Flussig 107-02-8  51*/65 75¢/101  >480 6 <05 0.02 105 >480 6
Acrolein (10 g/m?) Flussig 107-02-8  >480 >480 >480 6 <004 004 <19.2 >480 6
Acroleinséure Flussig 79-10-7 >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Acryl amid (50%) Flussig 79-06-1 >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Acrylamid (50%) Flissig 79-06-1  >480 >480 >480 6 <01 0.1 <48 >480 6
Acrylnitril Flussig 107-13-1  72*/91 73192 103 3 8.9 0.0085
Acrylsaure Flussig 79-10-7 >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Acrylsaure-n-butylester Flussig 141-32-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 >480 >480 6
Acrylsaurechlorid 166*

Flussig 814-68-6 334 >480 6 <03 0.04 29.6 >480 6

1224

Acrylsaureethylester Flissg 140-88-5 }rlrg'l‘* i/%’g* i/’l“gg* < 0.04
Adipinsauredinitril Flissig 111-69-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Adipinsaurenitril Flussig 111-69-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Adiponitril Flussig 111-69-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Allyl alkohol Flussig 107-18-6  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Allyl chiorid 291 381*

Flussig 107-05-1 >480 6 <02 002 <185 >480 6

/400 1447

Ameisensiire (50%) Flissg 64186  >480  >480  >480 6 o0 0005 <24 5480 6
Ameisensiuire (>95%) Flussig 64186 172 260 >480 6 024 0001
Amido scwefelséure (15%) Fliissig 2329‘14’ >480  >480  >480 6 <004 004 <192 >480 6
Amido sulfonséure (15%) 5329-14-

Flussig >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6

6

Amino -4-chlorbenzol, 1-

(70°C, geschmolzen) Flussig 106-47-8 imm 11 1 256 0.0206
Amino biphenyl, 4- (1 mg

Flussig 92-67-1 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
/ml in Methanol)
Amino ethylethanolamine Flissig 111-41-1  >480  >480  >480 6 ;8'5 0005 <24 >480 6
Amino ethylethanolamine <0.

Flissig 111-41-1  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
(60%) 005
Amino ethylpiperazine Flissig 140-31-8  >480 >480 >480 6 ;8'5 0005 <24 >480 6
Amino propan, 2- Flussig 75-31-0 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Aminobenzol Flussig 62-53-3 >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Aminoethanol, 2- Flussig 141-43-5  >480 >480 >480 6 <0.05  0.05 <24 >480 6
Ammonia (-33 °C, liquid) Flissig §664'41' 15 20 >480 6 <089 004 109 >480 6
Ammoniak (gasformig) 7664-41-

Gasformig 20 20 21 1 15 0.0024

7

Ammonium fluorid (40%) Flissig éi_l? >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Ammonium 1341-49- <0.

Flussig >480 >480 >480 6 0.005 <2.4 >480 6
hydrogendifluorid (sat) 7 005
Ammonium hydroxid (32%) Flissg (15336-21- >480 >480 >480 6 ;85 0.005 <4 >480 6
Ammoniumhydrogendifluori 1341-49- <0.

Flussig >480 >480 >480 6 0.005 <2.4 >480 6
d (sat) 7 005
Amyl acetat, n- Flussig 628-63-7  >480 >480 >480 6 0.007 0.001 <10.2 >480 6
Amyl acohal, tert- Flussig 75-85-4 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Amylakohol Flussig 71-41-0 >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Anilin Flussig 62-53-3 >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Anilin, 4-Trifluormethoxy- Flissig 461-82-5  >480 >480 >480 6 <0.05  0.05 <24 >480 6
Anthracen (sat in Toluol) Flussig 120-12-7  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Anthracin (sat in Toluol) Flussig 120-12-7  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Antimon pentachlorid 7647-18-

Flussig <15 <15 <15 1 >10 0.1

9
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Arsen(l11)-chlorid Flissg 783 a9 3z 59 2 334 001
Arsentrichlorid 7784-34-
Flussig 22*[29 32%/38 59 2 334 0.01
1
Azolidin Flissg 123751 40480 451100 4 a7 0.05
Benzaldehyde Flussig 100-52-7  >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Benzenamin Flussig 62-53-3 >480 >480 >480 6 <0.03  0.03 <144 >480 6
Benzin, unverbleit 86290- <0.
Flussig >480 >480 >480 6 0.001 <0.48 >480 6
81-5 001
Benzin, verbleit Fliissg mix mm " 032 0001
Benzisothiazol 1,2- (20%) 2634-33- <0.
Flussig >480 >480 >480 6 0.061 <30 >480 6
5 061
Benzo nitril Flussig 100-47-0  >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
Benzol Flussig 71-43-2 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Benzol sulfonylchlorid Flussig 98-09-9 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Benzolcarbonylchlorid Flissig 98-88-4 >480 >480 >480 6 <0.08  0.08 <384 >480 6
Benzolsulfonylchlorid Flussig 98-09-9 >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
Benzoyl chlorid Flussig 98-88-4 >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <384 >480 6
Benzyl alkohol Flussig 100-51-6  >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Benzyl chlorid Flussig 100-44-7  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Benzyl cyanid Flussig 140-29-4  >390 >390 >390 5 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Benzyl methylamin, N- Flussig 103-67-3  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Bis(4-(2,3-Epoxypropoxy) P 1675-54-
phenyl)propan Flussig 3 >480 >480 >480 6 <001 0.01 <4.8 >480 6
Bisphenol-A Diglycidylether 1675-54-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
3
Black Liquor (mix) Flussig mix >480
Bor trifluoriddimethyletherat Flussig 353-42-4  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Borfluorid-Ethylether Flussig 109-63-7  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Boron trifluorid etherat Flussig 109-63-7  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Bortrifluorid-Diethylether Flussig 109-63-7  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Brom thiophen, 2- 1003-09-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
4
Brom wasserstoffsaure (48%) Flisssig 10035 >a80  >480  »480 6 <004 004 <192 480 6
Brom-4-Fluorbenzol, 1- Flissig 460-00-4  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Bromfluorbenzol, 4- Flussig 460-00-4  >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
But-2-en-1-al, trans- Flussig 123-73-9 121 147 >480 6 <1 0.02 210 405 5
But-3-en-2-on Flissig 78944 o >480  >480 6 <01 002 <96 >480 6
Butadien, 1,3- (gasformig) Gasformig 106-99-0  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Butanal, n- Flussig 123-72-8  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Butanol, 1- Flussig 71-36-3 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Butanol, n- Fliissig 71-36-3  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Butanol, tert- Fliissig 75650  10%/147 37%/205  >480 6 026 0.02
Butanon Flussig 78-93-3 imm 40* /64 >480 6 0.36 0.001
Butanonoxim, 2- Fliissig 96-29-7  >480 >480 >480 6 <002 002 <96 >480 6
Butenal, trans-2- Fliissig 123-73-9 121 147 >480 6 <1 0.02 210 405 5
Butoxy diethylenglykol Flussig 112-34-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Butoxy ethanol, 2- Flissig 111-76-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Buttersiure Fliissig 107-92-6  >480 >480 >480 6 <007 007 <336 >480 6
Butyl acetat, n- Flussig 123-86-4  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Butyl acrylat, n- Flussig 141-32-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 >480 >480 6
Butyl amin Fliissig 109-73-9 170 200 >480 6 084 0.01 137.5 >480 6
Butyl ether, n- 223* 203* 204+

Flussig 142-96-1 4 146 0.021

1285 1285 1287

Butyl methylether, tert- Fliissig }1634‘04 >480  >480  >480 6 <00l 00l <48 >480 6
Butylakohol, n- Flussig 71-36-3 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Butylchloroformate Flussig 592-34-7  >480 >480 >480 6 <0.07 0.07 <33.6 >480 6
Butylzinntrichlorid 1118-46- <0.

Flussig >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6

3 0001

Butyraldehyd, n- Flussig 123-72-8  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Calomel (sat) 10112-

Fliissig >480 >480 >480 6 <01 0.1 <48 >480 6

91-1

Cellosolve acetate Flisssig 110805 >480  >480  »480 6 o0 0005 <24 480 6
Chemguard S-764P14A Fliissig mix >480 >480 >480 6 <001 001 <5 >480 6
Chior (gasformig) Gasformig 850 a0 sag >80 6 5o 0005 <24 480 6
Chlor -1,3-Butadien, 2-

Flussig 126-99-8  >480 >480 >480 6 <002 002 <9.6 >480 6
(50% in Butanol)
Chlor aceton (95%) Flussig 78-95-5 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Chlor acrylonitril, 2- Fliissig 920-37-6  >480 >480 >480 6 <001 001 <48 >480 6
ggé’; rf:’c‘)'l'z'gn)p (r0°C, Flissig 106-47-8 imm 1 1 25 00206
Chlor benzol Fliissig 108-90-7  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Chlor essigséure (80%) Flissig 79-11-8  >480 >480 >480 6 ;85 0005 <24 >480 6
Chlor ethanol, 2- Flussig 107-07-3  >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Chior methyl methyl ether Flissg 107-30-2 }rl"lm '/3']‘7’“ >480 6 075 0001
Chlor tolual, o- Fliissig 9549-8  >480 >480 >480 6 <002 002 <96 >480 6
Chlor trinitromethan Fliissig 76-06-2  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Chlor wasserstoff 7647-01- <0.

Gasférmig >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
(gasformig) 0 005
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

GEFAHRSTOFF / CHEMISCHER ~ PHYSISCHER
NAME ZUSTAND

Chlor-1-methylbenzol, 2- Fliissig
Chlor-2,3-epoxypropan, 1- Flussig
Chlor-2-nitrobenzol, 1- (35- -
40 °C, geschmolzen) Alssig
Chlorallyl

Flussig
Chlorethen Gasférmig
Chloro pricrin Flussig
Chloroacetic ethylester Flussig
Chloroacetic ethylester (75%

Flissig
in Ethanol)
Chloroform Flissig
Chloroform (1000 ppm) Gasférmig
Chloropren, 3- Flisssig
Chlorpropan-2-one, 1- (95%) Flussig
Chlorsulfon séure Flissig
Chlortoluol, apha- Flussig
Chromsaure (CrO3) (44.9%) Flisssig
Croton adehyd Flussig
Cumol Flussig
Cyanamide (50%) Flussig
Cyanobenzol Flussig
Cyanoethyl Flussig
Cyanomethan Flussig
Cyanopropan-2-ol, 2- Flussig
Cyclo hexan Flussig
Cyclo hexanon Flussig
Dahlgren Decon solution Flisssig
Di-n-butyl phthalat Flussig
Di-n-butyl sebacat Flussig
Diamino sulfo chloride

Flussig
Diaminoethan, 1,2- Flisssig
Dibromethan, 1,2-

Flussig
Dibutyl-1,2- -
benzoldicarboxylat Alssig
Dichlor propen, 2,3-

Flussig

CAS

95-49-8

106-89-8

88-73-3

107-05-1

75-01-4

76-06-2

105-39-5

105-39-5

67-66-3

67-66-3

107-05-1

78-95-5

7790-94-
5

100-44-7

1333-82-
0

123-73-9

98-82-8

420-04-2

100-47-0

107-13-1

75-05-8

75-86-5

110-82-7

108-94-1

mix

84-74-2

109-43-3

13360-
57-1

107-15-3

106-93-4

84-74-2

78-88-6

BT ACT
>480

355

62*/208

>480

72/91

65*/83

>480

>480

>480

>480

>480

>480

84*/153

imm

BT 0.1
>480

395

>480

381*

1447

>480

>480

>480

imm

>480

381*
1447

>480

>480

>480

>480

147

>480

nm

>480

73%/92

131

>480

>480

>480

>480

nm

nm

>480

>480

/288

nm

imm*

125

BT 1.0

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

imm

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

54*/143

EN SSPR

6 <0.02

6 <0.4

6 <0.1

6 <0.2

6 0.02

6 <0.05

6 <0.06
10.6

6 <0.05

6 <0.2

6 <0.01

6 0.0003

6 <0.05

6 <0.07

6 <1

6 <0.05

6 na

6 <0.02

3 8.9

6 <0.4

6 <0.05

6 <0.02

6 <0.05
<0.

6 s

6

6 <1

6 <0.04
<0.

6 005

6 0.52

6

2 24

0.02

0.02

0.1

0.02

0.001

0.05

0.06

0.001

0.05

0.02

0.01

0.0001

0.05

0.07

0.02

0.05

0.17

0.02

0.0085

0.03

0.05

0.02

0.05

0.025

0.05

0.04

0.005

0.001

0.05

0.001

ZEIT
MDPR CuMa480 £

<9.6 >480
18.4 >480
<48 >480
<185 >480
<9.6 >480
<24 >480
<28.8 >480
<24 >480
<185 >480
<4.8 >480
<24 >480
<33.6 >480
210 405

<24 >480
<81.6 >480
<9.6 >480
<82 >480
<24 >480
<9.6 >480
<24 >480
<12 >480
<19.2 >480
<2.4 >480
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

GEFAHRSTOFF / CHEMISCHER ~ PHYSISCHER ZEIT
S PHY2IaCH CAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Dichlor-2-propanol, 1,3- (45 Flissig 534-07-6  >480 >480 >480 6 <002 002 <96 >480 6

°C, geschmolzen)

Dichloraceton, 1,3- (45 °C,

Flussig 534-07-6  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
geschmolzen)
Dichloracetylchlorid Flussig 79-36-7 160 160 180 4 78.41 0.01
Dichlorbenzen, 1,2- <0.

Flussig 95-50-1 >480 >480 >480 6 0.005 <2.4 >480 6

005

Dichlorbenzen, 1,3- Flissig 541-73-1  >480 >480 >480 6 ;8'5 0005 <24 >480 6
Dichlorbenzen, 1,4- (50% in <0.

Flussig 106-46-7  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
Ethanol) 005
Dichlordiethylether, 2,2'- Flussig 111-44-4  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Dichlorethan, 1.2.- Flussig 107-06-2  65*/83 93 109 3 <3 0.04 898 182 4
Dichlorethylen, 1,1- Flussig 75-35-4 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Dichlormethan Flussig 75-09-2 imm imm imm 237 0.03
Dichlormethan (10.000 ppm) Gasformig 75-09-2 imm 52 >480 6 <0.21 0.05 100 >480 6
Dichlormethan (1000 ppm) Gasférmig 75-09-2 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Dicyanobutan, 1,4- Flussig 111-69-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Dieselkraftstoff 68334-

Flussig 8*/323 >480 >480 6 0.02 0.001

30-5
Dieselkraftstoff Grade D-2 Flussig mix >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Diethyl amin Flussig 109-89-7  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Diethyl benzol (35%) Flissig 25840 480 >480 >480 6 0 00216 <104 >480 6
17-4 0216

Diethylenglykolmonobutylet

Flussig 112-34-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
her
Diethylentriamin Flussig 111-40-0  imm >480 >480 6 <001 0.005 <48 >480 6
Diethylethanamin, N,N- Flussig 121-44-8  >480 >480 >480 6 0.05 0.05 <24 >480 6
Diethylether Flussig 60-29-7 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Diethylsulfat Flussig 64-67-5 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Diketene Acetone (35%) Fliissig 2394'63’ >480 480 >480 6 32'29 00220 <11 >480 6
Dimethyl acetamid, N,N- <0.

Flussig 127-19-5  >480 >480 >480 6 0.014 <6.7 >480 6

014

Dimethyl amin Gasformig 124-40-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Dimethyl anilin, N,N- Flussig 121-69-7  >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Dimethy! dichlorsilan Flisssig 75785 480  >480  >480 6 oo 00001 <0.04 480 6
Dimethyl formamid, N,N- Flussig 68-12-2 >480 >480 >480 6 <0.05  0.05 <24 >480 6
Pg)‘e‘hy' fumarat (27 °C, Fest 624497 >480  nm >480 6 <039 039
Dimethyl fumarat (37 °C,

Fest 624-49-7  >480 nm >480 6 <0.39 0.39
fest)
Dimethy! nitrosamin Fliissig 62-75-9  >480 480 >480 6 ;8'1 0001 <048 >480 6
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Dimethyl propandioate Flissig 108-59-8  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Dimethyl sulfat Flussig 77-78-1 >480 >480 >480 6 <0.09 0.09 <432 >480 6
Dimethy! sulfid Flissig 75-18-3 83*/139 271 452 5 121 0.02
Dimethy! sulfoxid Flissig 67-68-5 >480 >480 >480 6 <005 0.05 <24 >480 6
Dimethylketal Flussig 67-64-1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Dimethylketon Flussig 67-64-1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Dimethylmalonate Gasformig 108-59-8  >480 >480 >480 6 <002 0.02 <9.6 >480 6
Dimethylphenylamin, N,N- Flissig 121-69-7  >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Dioxan, 1,4- Flussig 123-91-1  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
D_i_phenyl methan-4,4'- o <0.
diisocyanat (50 °C, Flussig 101-68-8  >480 >480 >480 6 0403 0.0403 <193 >480 6
geschmolzen)
Diphosgene Flussig 503-38-8  >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
El‘fl‘i"ghe'm Hest Transfer Fliissig mix >480 >480 >480 6 3267 00267 <13 >480 6
Dytek® A 15520-

Flissig >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6

10-2

Eisen (11) chlorid (sat) Flissig ;758'94’ >480 >480 >480 6 <007 007 <336 >480 6
Eisen (111) trichlorid (40%) 7705-08-

Flussig 0 >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Epichlorhydrin Flussig 106-89-8 355 395 >480 6 <04 0.02 184 >480 6
Epoxyethan (gasférmig) Gasférmig 75-21-8 106 126 >480 6 <0.35 0.05 76 >480 6
Epoxypropan, 1,2- Flussig 75-56-9 41 43 51 2 <5 0.03 1860 114 3
Essigséaure (>95%) Flussig 64-19-7 >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <38.4 >480 6
gﬁ;‘f’(ﬁiﬂ;g o Flissig 111-159  >480 >480 >480 6 385 0005 <24 >480 6
Essigsaure-2- <0.

Flissig 110-49-6  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
methoxyethylester 005
Essigsdureamylester Flissig 628-63-7  >480 >480 >480 6 0007 0001 <102 >480 6
Essigsaureanhydrid Flussig 108-24-7  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Essigsaurechlorid Flussig 75-36-5 155 >480 >480 6 0.0014  0.0001
Essigsaureethylester Flussig 141-78-6  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Essigsaurepentylester Flussig 628-63-7  >480 >480 >480 6 0.007 0.001 <10.2 >480 6
Essigsaurevinylester Flussig 108-05-4  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Ethan-1,2-diol Flissig 107-21-1  >480  >480  >480 6 o> 0001 <048 5480 6
Ethandiséure (sat) <0.

Flussig 144-62-7  >480 >480 >480 6 005 0.005 <24 >480 6
Ethannitril Flussig 75-05-8 65*/83 131 >480 6 <0.4 0.03 <82 >480 6
Ethanol Flussig 64-17-5 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Ethanol amin Flussig 141-43-5  >480 >480 >480 6 <005 0.05 <24 >480 6
Ethanolchlorid Flussig 75-36-5 155 >480 >480 6 0.0014  0.0001
Ethansul phonic acid (70%) Flussig 594-45-6  >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <38.4 >480 6

9 of 21



TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R CAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Ethanthiol Flussig 75-08-1 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Ethantrichlorid - 120* 164* 202*
Flissig 79-00-5 173 1232 1302 4 9.1 0.01
Ethoxy ethanol, 2- <0.
Flussig 110-80-5  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
005
Ethoxy ethylacetat Flissig 111159  >480  >480  »480 6 o> 0005 <24 480 6
Ethyl acetat Flussig 141-78-6  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Ethyl acrylat o imm* imm* imm*
Flussig 140-88-5 /161 /162 1163 <5 0.04
Ethyl benzol <0.
Flissig 100-41-4  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
005
Ethyl ether Flissig 60-29-7 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Ethyl glykol <0.
Flussig 110-80-5  >480 >480 >480 6 0.005 <2.4 >480 6
005
Ethyl mercaptan Flissig 75-08-1 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Ethylalkohol Flussig 64-17-5 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Ethylchloroformate Flussig 541-41-3  >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
Ethylen diamin <0.
Flussig 107-15-3  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
005
Ethylen dibromid Flisssig 106934  B47/153 oo 5480 6 052 0001
Ethylen dichlorid Flissig 107-06-2  65*/83 93 109 3 <3 0.04 898 182 4
Ethylen glycol Flissig 107-21-1  >480 >480 >480 6 ;8'1 0001 <048 >480 6
Ethylen <0.
Flussig 110-80-5  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
glykolmonoethylether 005
Ethylen oxid (gasférmig) Gasformig 75-21-8 106 126 >480 6 <0.35 0.05 76 >480 6
Ethylencarbonsédure Flussig 79-10-7 >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Ethylenchlorhydrin Flussig 107-07-3  >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Ethylene glycol monobutyl
Flussig 111-76-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
ether
Ethylenglycolmonoethylether - re <0.
acetat Flussig 111-15-9  >480 >480 >480 6 005 0.005 <24 >480 6
Ethylenglycolmonomethyleth <0.
Flussig 109-86-4  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
er 005
Ethylenglycolmonomethyleth - 0. <0.
eracetat Flussig 110-49-6  >480 >480 >480 6 005 0.005 <24 >480 6
Ethylentetrachlorid Flussig 127-18-4  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Ethylentrichlorid Flissig 79-01-6 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Ethylethanamin, N- Flussig 109-89-7  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Ethylglycolacetat Flisssig 111159  >480  >480  »480 6 o> 0005 <24 480 6
Ethylhexansdure Flussig 149-57-5  >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
Ethylnitril Flussig 75-05-8 65*/83 131 >480 6 <0.4 0.03 <82 >480 6
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R CAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Fluorbenzol Flussig 462-06-6  >480 >480 >480 6 <002 002 <9.6 >480 6
Fluorsulfonsaure Flissig 77892 g 194 5480 6 na 002 29 480 6
Fluorwasserstoff (20-27 °C, 7664-39-

Gasférmig imm imm 23 1 na 0.05
gasformig) 3
Fluorwasserstoffsaure (48- - 7664-39- <0.
5106) Flussig 3 >480 >480 >480 6 025 0.025 <12 >480 6
Fluorwasserstoffsaure (60%) 7664-39-

Flussig 18 52 373 5 na 0.005

3

FluBssaure (70%) Flissig ;664'39' 2 35 293 5 0005 414 21 4
Formaldehyd (37%) Flissig 50-00-0 >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
Formalin (37% (10-15% - <0.
Methanol)) Flussig 50-00-0 >480 >480 >480 6 0048 0.0048 <23 >480 6
Formalin (37%) Flussig 50-00-0 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Furaldehyd, 2- Flussig 98-01-1 459 >480 >480 6 na 0.03 <14.4 >480 6
Furan Flussig 110-00-9 75 97 >480 6 <1 0.02 206 411 5
Furfural Flussig 98-01-1 459 >480 >480 6 na 0.03 <144 >480 6
Glutaral (50%) Flussig 111-30-8 150 170 200 4 1.861 0.01
Glutaraldehyd (50%) Flussig 111-30-8 150 170 200 4 1.861 0.01
Glycolchlorhydrin Flussig 107-07-3  >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Glykolalkohol Flissig 107-21-1  >480 >480 >480 6 ;8'1 0001  <0.48 >480 6
Green Liquor (mix) Flussig mix >480
Heptan Flussig 142-82-5  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Hexafluorkieselséure (33- 16961-

Flussig >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
35%) 83-4
Hexamethylen diamin (45 ° - .
C, geschmolzen) Flissig 124-09-4 423 >480 >480 6 0.003 0.0001 <1.4 >480 6
Hexamethylen diisocyanat <0.

Flussig 822-06-0 >480 >480 >480 6 0.0271 <13 >480 6

0271

Hexan, n- Flussig 110-54-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Hexanon Flissig 108-94-1  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Hexon Flussig 108-10-1  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Hexyl chlorformiat, 2- 6092-54-

Flussig >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <38.4 >480 6

2

Hydrazin Flissig 302-01-2 269 283 352 5 2.3 0.001
Hydrogen bromid 10035- <0.

Gasformig >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
(gasférmig) 10-6 0001
Hydroxy 1,2,3- . <0.
propantricarbonsiuire, 2- (sat) Flussig 77-92-9 >480 >480 >480 6 005 0.005 <24 >480 6
Hydroxy 1-ethanthiol, 2- Flussig 60-24-2 >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <38.4 >480 6
Hydroxy toluol Flissg DT sag0 >a30 480 6 <003 003 <144 5480 6
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R CAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Hydroxy-2- .
Flussig 75-86-5 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Methylpropionitril, 2-
Hydroxyisobutyronitril Flussig 75-86-5 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Hydroxytoluol Flussig 100-51-6  >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Hydroxytoluol, o- Flussig 95-48-7 173 179 211 4 <4 0.02 674 295 5
lodmethan Flussig 74-88-4 254 296 >480 6 na 0.07 53.6 >480 6
lodwasserstoffséure (55- - 10034-
57%) Flussig 852 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Isobutylmethylketon Flussig 108-10-1  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Isophthaloyldichlorid (45 ° - . <0.
C, geschmolzen) Flussig 99-63-8 >480 >480 >480 6 0001 0.0001 <0.04 >480 6
|sopropanol Flussig 67-63-0 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Isopropy! akohol Flussig 67-63-0 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Isopropyl amin Flussig 75-31-0 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Isopropyl benzol Flussig 98-82-8 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Isopropyl bromoacetate 29921-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
(>95%) 57-1
Isopropylidenediphenol- - 1675-54-
Diglycidylether, 4,4- Flussig 3 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Kalilauge (45%) 1310-58- <0.
Flussig >480 >480 >480 6 0.023 <11 >480 O
3 023
Kalilauge (50%) Flissg DI a0 >80 480 6 00 0005 <24 5480 6
Kaliumacetat (sat) Flussig 127-08-2  >480 >480 >480 6 <0.07 0.07 <33.6 >480 6
Kaliumchromat (sat) Flissig 2789'00 >480  >480  >480 6 <008 008 <384 >480 6
Kerosin 8008-20- <0.
Flussig >480 >480 >480 6 0.001 <0.48 >480 6
6 001
Kohlenstoffdisulfid Flissig 75-15-0 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Kreosot 8001-58-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
9
Kresol, Isomere Flissig DT a0 >a80  »a80 6 <003 003 <144 >480 6
Kresol, o- Flussig 95-48-7 173 179 211 4 <4 0.02 674 295 5
Ic_:elete (L), FINABEL 0.7. Flissig 541253 51558 1558
Lewisite (L), MIL-STD-282
Flussig 541-25-3 3608
(100 g/m?)
Limonen, d- Flissg DB a0 >80 480 6 <002 002 <96 5480 6
Maleinssureanhydrid (66 °C,
Flussig 108-31-6 21 22 24 1 24.6 0.016
geschmolzen)
Mercapto ethanol Flussig 60-24-2 >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <38.4 >480 6
Mercapto-Essigsdure <0.
Flussig 68-11-1 >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
0001
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Methacrylsdure Flussig 79-41-4  >480 >480 >480 6 ;861 0.0001 <0.04 >480 6
Methanethiol Gasférmig 74-93-1 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Methanol Flussig 67-56-1 56 117 >480 6 0.14 0.02
Methansulfonsaure Flussig 75-75-2 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Methansulfonylchlorid Flussig 124-63-0  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Methoxy 2-methylpropan, 2- 1634-04-

Flussig >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6

4

Methoxy ethanol, 2- Fliissig 100864 >480  >480  >480 6 O 0005 <24 >480 6
Methoxy ethylacetat, 2- <0.

Flussig 110-49-6  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6

005
Methoxychlormethan Fliissig 107-30-2 MM ImMT e 6 075 0001
/11 137

Methy liodid Flussig 74-88-4 254 296 >480 6 na 0.07 53.6 >480 6
Methy! -2-pyridyl acetate Flissg 3658‘42' >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Methyl 2-pyrrolidon, N- Flussig 872-50-4  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Methyl Ethyl Ketone P 1338-23- <0.
Peroxide (35%) Flussig 2 >480 >480 >480 6 018 0.018 <10 >480 6
Methyl acrolein, beta- Flussig 123-73-9 121 147 >480 6 <1 0.02 210 405 5
Methyl acrylat Flussig 96-33-3 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Methyl amin (gasformig) Gasférmig 74-89-5 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Methyl benzylamin, N- Flussig 103-67-3  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Methyl chlorid (gasférmig) Gasférmig 74-87-3 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Methyl chioro formiat Fliissig 79221 99+/175 /2396‘8* >480 6 017 005 <24 >480 6
Methyl ethylketon Flussig 78-93-3 imm 40%/64 >480 6 0.36 0.001
Methyl ethylketoxim Flussig 96-29-7 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Methyl formamid, N- Flussig 123-39-7  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Methyl hydrazin - 183* 280*

Flussig 60-34-4 83*/206 /283 /413 5 0.98 0.01
Methyl iisocyanat Flussig 624-83-9  imm imm 0.42 0.001
Methyl imidazole, 1- Flussig 616-47-7  >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Methyl mercaptan Gasformig 74-93-1 >480 >480 >480 6 <0.05  0.05 <24 >480 6
Methyl methacrylat o imm* imm*

Flussig 80-62-6 /26 /53 14 0.001
Methyl pentandinitril, 2- 4553-62-

Flissig >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6

2

Methyl phenol Flissg 2319‘77' >480  >480  >480 6 <003 003 <144 >480 6
Methyl trichlorosilan <0.

Flussig 75-79-6 >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6

0001

Methyl vinylketon Fliissig 78-94-4 /23?77; >480  >480 6 <01 002 <96 >480 6
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Methyl-2-methyl-2- - imm* imm*
Flussig 80-62-6 14 0.001
propenoat 126 /53
Methyl-4-isopropenyl-1- - 5989-27-
cyclohexen, 1- Flussig 5 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Methyl-N- <0.
Flussig 62-75-9 >480 >480 >480 6 0.001 <0.48 >480 6
nitrosomethanamin, N- 001
Methylacetyl Flussig 67-64-1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Methylanilin, o- Flussig 95-53-4 >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Methylbenzol Flussig 108-88-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Methylcyanid Flissig 75-05-8 65*/83 131 >480 6 <0.4 0.03 <82 >480 6
Methylen 1761-71-
Isocyclohexylamin, 4,4- (40 ° Flussig 3 >480 >480 >480 6 <001 0.01 <4.8 >480 6
©
Methylen bromid Flussig 74-95-3 imm imm 20 1 111 0.05
Methylen <0
diphenyldiisocyanat, 4,4'- Flussig 101-68-8  >480 >480 >480 6 0463 0.0403 <193 >480 6
(50 °C, geschmolzen)
Methylenchlorid Flussig 75-09-2 imm imm imm 237 0.03
g"pf‘nr)‘y'e”‘:h' orid (10.000 Gasférmig 75-09-2  imm 52 >480 6 <021 005 100 >480 6
Methylenchlorid (1000 ppm) Gasférmig 75-09-2 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Methylketon Flussig 67-64-1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Methylpentan-2-on, 4- Flussig 108-10-1  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Methylpropan-2-ol, 2- Fliissig 75-65-0  10%/147 37%/205  >480 6 026 0.02
Methylpropenséure, 2- <0.
Flussig 79-41-4 >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
0001
Methylpyridin, 2- Flissig 109-068 480 >480 >480 6 3321 0024 <115 >480 6
Methylpyridin, 3- <0.
Flussig 108-99-6  >480 >480 >480 6 0.024 <11.5 >480 6
024
Naphthalin Fest 91203  >480  >480 480 6 ;8'1 0001 <048 >480 6
Naphthalin (25% in
<0.
Diethylene glycol Flussig 91-20-3 >480 >480 >480 6 0.007 <34 >480 6
007
dimethylether)
Natriumbisulfit (38-40%) Flissg 30 a0 >a80 480 6 <007 007 <336 5480 6
Natriumcyanid (45%) Flussig 143-33-9  >480 >480 >480 6 <01 01 <48 >480 6
Natriumcyanid (sat) Flussig 143-33-9  >480 >480 >480 6 <0.07 0.07 <33.6 >480 6
Natriumhypochlorit (15%) 7681-52-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
9
Natronlauge (50% bel 50 °C) Fliissig ;310‘73’ >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Natronlauge (50%) 1310-73- <0.
Flussig >480 >480 >480 6 0.025 <12 >480 6
2 025
Neopren (50% in Butanol) Flissig 126-99-8  >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
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TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R CAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Nikotin Flussig 54-11-5 >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Nitro benzol Flissig 08953  >480 >480 >480 6 <002 002 <96 >480 6
Nitro chlormethan Flissig 76-06-2  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Nitro methan Flussig 75525 157 233 097 0001
Nitro propan, 2- Flissig 79469 >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Nitro toluol, 2- Flissig 88722  >480 >480 >480 6 <003 003 <144 >480 6
Norfluran Gasformig 811-97-2  >480 >480 >480 6 <004 004 <192 >480 6
Octyl chlor formiate Flissig §452'59' >480  >480  >480 6 <006 006 <288 >480 6
Oleum (20% free SO3) 8014-95-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
7
Oleum (40% free SO3) o 8014-95-  130* 455+
Flissig Z e 108 >480 6 032  0.0001
Oleum (65% free SO3) 8014-95-
Flussig 180 243 370 5 na 004 398 428 5
7
Oxalsaure (sat) Flissig 144627 >480 >480 >480 6 ;8'5 0005 <24 >480 6
PCB in Transformatorendl 324*
Flussig mix >480 >480 6 0032 001
(mix) 1428
Pentachlorantimon Flissg 3647-18- <15 <15 <15 1 >10 01
Pentanedial, 1,5- (50%) Flissig 111-30-8 150 170 200 4 181 001
Pentanol, 1- Flissig 71410  >480 >480 >480 6 <01 01 <48 >480 6
Pentanol, tert- Flissig 75854  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Pentanséure Flussig 109-52-4  >480 >480 >480 6 <003 003 <144 >480 6
Pentene nitril, 2- 13284-
Flussig >480 >480 >480 6 <002 002 <96 >480 6
42-9
Pentylacetat Flussig 628-63-7  >480 >480 >480 6 0007 0001 <102 >480 6
Peracetic Acid (32%) <0.
Flussig 7921-0  >480 >480 >480 6 00123 <6 >480 6
0123
Perchlor saure (70%) Flissg 2601‘90 >480 480 480 6 ;8'5 0005 <24 >480 6
Phenoal (45 °C, geschmolzen) >355, 120
Flussig 108-952 22 25 29 1 nm 0.05 56 2
min
Phenol (60 °C, geschmol zen) Flissig 108-95-2  imm imm imm na 0.01 ﬁ?}’z“ 14 1
Phenol (85%) Flussig 108-95-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Pheny! chlor formiate Flisssig BESIY s4g0  >a80  >480 6 <006 006 <288 480 6
Phenyl ethan <0.
Flissig 100-41-4  >480 >480 >480 6 0005 <24 >480 6
005
Pheny! ethanol, 1- Flissg 98851  >480  >480 480 6 o0 0005 <24 5480 6
Phenylacetonitril Flussig 140-29-4  >390 >390 >390 5 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Phenylamin Flussig 62-53-3 >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <144 >480 6
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R cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Phenylchlorid Flussig 108-90-7  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Phenylcyanid Flussig 100-47-0  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Phenylethylen Flussig 100-42-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Phenylpropan, 2- Flussig 98-82-8 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Phenyltrichlorsilan <0.

Flissig 98-13-5 >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6

0001

Phosgen Gasformig 75-44-5 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Phosphin 7803-51-

Gasformig 5 imm imm >0.11  0.003
Phasphin séure (50%) Fliissig 2303‘21' >480  >480  >480 6 <009 009 <432 >480 6
Phosphonige Saure (50%) 6303-21-

Flissig 5 >480 >480 >480 6 <0.09 0.09 <43.2 >480 6
Phosphor sére (85%6) Fliissig 04 ag0 >4l >80 6 oo 0005 <24 >480 6
Phosphor trichlorid 7719-12-

Flissig 5 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Phosphosoxychlorid Fliissig é??? >480 >480 6 <001 001 <48 >480 6
Picolin, 2- <0.

Flissig 109-06-8  >480 >480 >480 6 024 0.024 <115 >480 6
Picolin, 3- Fliissig 108-99-6  >480 >480 >480 6 3321 0024 <115 >480 6
Pimelinketon Flussig 108-94-1  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
ggy’gf;‘g'&iﬂpglg’phmy'e Flissg QIO sagy sag0 480 6 0. 0005 <24 5480 6
Prop-2-in-1-ol Flissig 107-19-7 123 123 127 4 37.9 0.07
Propan -1-ol Flussig 71-23-8 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Propan -2-ol Flussig 67-63-0 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Propan-1-al, 2- Flussig 107-18-6  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Propanol, 1- Flissig 71-23-8 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Propanol, n- Flussig 71-23-8 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Propanon Flussig 67-64-1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Propanon, 2- Flussig 67-64-1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Propargy! alkohol Fliissig 107-19-7 123 123 127 4 379 0.07
Propenamid (50%) Flussig 79-06-1  >480 >480 >480 6 <01 0.1 <48 >480 6
Propennitril, 2- Flussig 107-13-1  72*/91 73192 103 3 8.9 0.0085
Propensdure Flussig 79-10-7 >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Propenséaurebutylester, 2- Flissig 141-32-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 >480 >480 6
Propenséurenitril Flissig 107-13-1  72*/91 73%/92 103 3 8.9 0.0085
Propionséure Flussig 79-09-4 >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Propychloroformate Flussig 109-61-5  >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Propyl akohol Flussig 71-23-8 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6

16 of 21



TYCHEM® 6000 AL

TECHNISCHES DATENBLATT

R CAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Propyl amin, n- Flussig 107-10-8  imm 164/21  >480 6 052 0.05
Propyl bromid, n- Flussig 106-94-5  >480 >480 >480 6 <003 003 <144 >480 6
Propylen aldehyd, trans- Flussig 123-73-9 121 147 >480 6 <1 0.02 210 405 5
Propylen oxid, 1,2- Flussig 7556-9 41 43 51 2 <5 0.03 1860 114 3
Pryridin, 2-fluoro-6- - 94239-
(trfluoromethyl) Flussig 040 >480 >480 >480 6 <002 002 <9.6 >480 6
Pyridin Flussig 110-86-1  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Pyroessigsdure-Ether Flussig 67-64-1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Pyrrolidin 145*
Flussig 123-75-1  40%/80  45*/100 4 47 0.05
/185
Quecksilber Flissg 9T sagy >a30  »480 6 <009 009 <432 5480 6
Quecksilber | chlorid (sat) 10112-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
91-1
Rauchende Schwefelsdure - 8014-95-
(20% free SO3) Flussig 5 >480 >480 >480 6 <006 0.06 <28.8 >480 6
Rauchende Schwefelsdure 8014-95- 130* 455*
Flissig >480 6 032 0.0001
(40% free SO3) 7 1220 1468
Rauchende Schwefelsdure - 8014-95-
(65% free SO3) Flussig 5 180 248 370 5 na 0.04 398 428 5
Salpetersdure (70%) 7697-37-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
2
. . 37
Sdlpetersaure (>95%) Flissg IO e e 65482 3 <8 <003  3490min 134 4
Salpetersdure, rauchend 52583- imm* 342/80
Flussig imm 32 2 na 0.08 59 2
(90%) 42-3 /10 min
Salzsdure (37%) Flissg AP0 sagy sag0 480 6 0. 0005 <24 5480 6
Sarin (GB), FINABEL 0.7.C Flussig 107-44-8 >14008
Sarin (GB), MIL-STD-282 . 3
(100 glmz) Flussig 107-44-8 >480
Schwefeldioxid 7446-09-
Gasformig 28%/46  28/46  >480 6 <05 0.1 <94 >480 6
5
) 0 b £ X
g;”""efe's*‘re (98% bei 50 Flisssig 1095 ug0 >4l >80 6 <002 002 <96 >80 6
Schwefelsiure (>95%) 7664-93-
Flussig >480 >480 >480 6 <002 002 <9.6 >480 6
9
Schwefelsaurediethylester Flussig 64-67-5  >480 >480 >480 6 <001 001 <48 >480 6
Schwefel sduredimethylester Flussig 77-78-1 >480 >480 >480 6 <0.09 0.09 <43.2 >480 6
g‘?‘;gas (HD), FINABEL Flissg 505-60-2 514008
Senfgas (HD), MIL-STD-
Flissig 505-60-2 >4808
282 (100 g/m?)
Silan Gasformig 2803'62‘ >480  >480  >480 6 <01 0.1 <48 >480 6
Siliziumtetrachlorid 10026- <0.
Flussig >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
04-7 0001
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e cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Soman (GD), MIL-STD-282
Flissig 96-64-0 >4808
(100 gm?)
Spiritus Flussig 64-17-5 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Stickstoffdioxid 10102-
Gasformig <15 <15 >0.2 0.01
44-0
Styrol Flissig 100-42-5  >480 >480 >480 6 <005 0.05 <24 >480 6
Sulfamidsaure (15%) 5329-14-
Flussig >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
6
Sulfurylchlorid Flissg 2791‘25 >480  >480  >480 6 <00l 00l <48 480 6
Tabun (GA), FINABEL 0.7.
Fliissig 77-81-6 >14008
c
Tabun (GA), MIL-STD-282 L 3
(lOOgImz) Flussig 77-81-6 >480
Testbenzin Fliissig mix >480 >480 >480 6 <002 002 <96 >480 6
Larachlor-bisphenol-A, 22, Fest 79958  >480  >480  >480 6 <01 01 <48 >480 6
Tetrachlorethan, 1,1,2,2- <0.
Flussig 79-34-5 >480 >480 >480 6 0.008 <3.8 >480 6
008
Tetrachlorethylen, 1,1,2,2- Fliissig 127-18-4  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Tetrachl orkohlenstoff imm*
Fliissig 56-235  imm >480 6 057 0.001
/11
;;S‘:h")”‘o“'ensmﬁ (1000 Gasformig 56-235  >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Tetrachlormethan imm*
Fliissig 56-235  imm >480 6 057 0.001
/11
;;Trg‘:h"”metha” (1000 Gasformig 56-235  >480 480 480 6 <005 005 <24 5480 6
Tetraethylene pentamine <0.
Flussig 112-57-2  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
005
Tetrafluorethan, 1,1,1,2- Gasférmig 811-97-2  >480 >480 >480 6 <004 004 <19.2 >480 6
Tetrahydrofuran Fliissig 109-99-9  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Tetramethyl -
ammoniumhydroxid (25%) Fliissig 75-59-2  >480 >480 >480 6 <001 001 <438 >480 6
Thiazal, 1,3- Flussig 288-47-1  >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
Thioalkohol Flussig 75-08-1 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Thioglyglykolséure <0.
Flussig 68-11-1 >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
0001
Thionyl chlorid Flissg ;719'09' 21 21 33 2 nm 01 nm a7 2
Thiophen Flissig 110-02-1  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Titan tetrachlorid Flissig [045 sag0 sa80  >a80 6 SO 00001 <004 480 6
Titan(IV)-chlorid 7550-45- <0.
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Flussig 0 >480 >480 >480 6 0001 0.0001 <0.04 >480 6
Toluidin, o- Flissig 95-53-4 >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <144 >480 6
Toluol Flussig 108-88-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Toluol 2,4-diisocyanat Fliissig 584849 >480  >480  >480 6 o 0028l <I35 >480 6
Toluol 2,4-diisocyanat (80%) <0.

Flissig 584-84-9  >480 >480 >480 6 0.0281 <135 >480 6

0281

Tributyl amin (95%) Flussig 102-82-9  >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
Trichlor phenylsilan <0.

Flussig 98-13-5 >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6

0001

g;f?%maon' 113 Fliissig w1039 o BT a4 6 <02 005 <24 >480 6
Trichlorbenzol, 1,2,4- <0.

Flussig 120-82-1  >480 >480 >480 6 o0l 0.001 <0.48 >480 6
Trichlorethan, 1,1,2- Fliissig 9005 o 80 22 4 1 o0
Trichlorethanal, 2,2,2- <0.

Flussig 115-20-8  >480 >480 >480 6 008 0.008 <3.8 >480 6
Trichlorethylen Flussig 79-01-6 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Trichlormethan Flussig 67-66-3 imm imm imm 10.6 0.001
Trichlormethan (1000 ppm) Gasformig 67-66-3  >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Trichloro essigsiire (sat) Fliissig 76-03-9  >480 >480 >480 6 <003 003 <14.4 >480 6
Triethyl amin Flussig 121-44-8  >480 >480 >480 6 0.05 0.05 <24 >480 6
Triethylentetramine (60%) <0.

Flussig 112-24-3  >480 >480 >480 6 005 0.005 <24 >480 6
Trifluor essigséure Flussig 76-05-1 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Trifluor methansulfonsaure 1493-13-

Flussig 5 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
;&"ﬂ‘g’l'zgﬂi)m” (30°C, Flissig 935-92-2 nm 5480 6 nm 005
VX Nerve Agent, FINABEL 50782-

Flussig >14008
0.7.C 69-9
DleeAMLSO gy g -
Vinyl acetat Flissig 108-05-4  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Vinyl chlorid Gasformig 75-01-4 imm >480 >480 6 0.02 0.001 <9.6 >480 6
Vinylbenzol Flussig 100-42-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Vinylcarbinol Flussig 107-18-6  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Vinylcyanid Flissig 107-13-1  72*/91 73%/92 103 3 8.9 0.0085
Vinylethylen (gasformig) Gasformig 106-99-0  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Vinyliden chlorid Flussig 75-35-4 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Wasserstoffperoxid (50%) Flissg 1722'84’ >480  >480 480 6 <00l 00l <48 >480 6
Wasserstoffperoxid (70%) 7722-84-
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R cAS BTACT BTO1 BT10 EN SSPR MDPR cUM4so ZET Iso
Flussig 1 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
White Liquor Flussig mix >480
Xylidine, 2,4- <0.
Flissig 95681  >480 >480 >480 6 00195 <9.4 >480 6
0195
Xylol Fliissig %330‘20 >480  >480 480 6 ;8'1 0001 <048 >480 6
Zinnchlorid, mono-n-butyl 1118-46- <0.
Flissig >480 >480 >480 6 00001 <0.04 >480 6
3 0001
Zinnchlorid, tri-n-butyl Flisssig 3461-22- nm >480 6 nm 0.2
Zitronensaure (sat) <0.
Flissig 77-92-9  >480 >480 >480 6 0005 <24 >480 6
005
Atzammoniak (32%) Flissg B sagy sa80 480 6 0 0005 <24 >480 6
Atznatron (50% bei 50 °C) 1310-73-
Flissig >480 >480 >480 6 <002 002 <96 >480 6
2
Atznatron (50%) Flissg PIOTE sagy sag0 w480 6 S0 0025 <12 >480 6

BTAct (Tatsachliche) Durchbruchzeit bei MDPR [mins] | BT0.1 Normalisierte Durchbruchzeit bei 0,1 pg/cm#min [ming] |

BT1.0 Normalisierte Durchbruchzeit bei 1.0 pg/cm?/min [mins] | EN Eingruppierung geméB EN 14325 | SSPR Permeationsrate im Gleichgewicht [ug/cm?/min] |
MDPR Niedrigste nachwei sbare Permeationsrate [pug/cmzmin] | CUM480 Kumulierte Permeationsmassen nach 480 min [ug/cm?] |

Timel50 Zeit bis zum Erreichen einer kumulierten Permeationsmasse von 150 pg/cm? [ming] | 1SO Eingruppierung gemai3 1SO 16602 |

CAS CAS-Nummer (Chemical abstracts service registry number) | min Minute | > GroRer als | < Kleiner as | imm Sofort (< 10min) | nm Nicht getestet |

sat Geséttigte Losung | N/A Nicht zutreffend | naNicht erreicht | GPR grade Universal-Reagenztyp | * Basierend auf dem niedrigsten Einzelwert |

8 Tatséchliche Durchbruchzeit; normalisierte Durchbruchzeit nicht verfigbar | DOT5 Degradation nach 5 min | DOT30 Degradation nach 30 min |

DOT60 Degradation nach 60 min | DOT240 Degradation nach 240 min | BT1383 Normalisierte Durchbruchzeit bei 0.1 pg/cm?/min [mins] acc. ASTM |

Wichtiger Hinweis

Die veroffentlichten Permeationsdaten wurden von unabhangigen, akkreditierten Testlaboren entsprechend der zum betreffenden Zeitpunkt jeweils geltenden Testmethode (EN
1SO 6529 (Methoden A und B), ASTM F739, ASTM F1383, ASTM D6978, EN369, EN 374-3) fur DuPont generiert. Die Daten stellen in der Regel den Durchschnittswert von
drei getesteten Material proben dar. Alle Chemikalien wurden anhand einer Probe von mehr als 95 % (w/w) getestet, sofern nicht anders angegeben. Die Tests wurden zwischen
20 °C und 27 °C und unter Umgebungsdruck durchgefiihrt, sofern nicht anders angegeben. Eine hiervon abweichende Temperatur kann erheblichen Einfluss auf die
Durchbruchszeit haben. Die Permeation nimmt in der Regel mit steigender Temperatur zu. Die kumulativen Permeationsdaten wurden gemessen oder auf Basis der niedrigsten
nachwei sharen Permeationsrate berechnet. Die Tests auf Zytostatika wurden bei einer Testtemperatur von 27 °C nach ASTM D6978 oder 1SO 6529 durchgefiihrt, mit der
zusétzlichen Anforderung, eine normale Durchbruchszeit bei 0,01 pg/cm?/min aufzuzeichnen. Chemische Kampfstoffe (Lewisit, Sarin, Soman, Senfgas, Tabun und Nervengas
V X) wurden nach MIL-STD-282 bei 22 °C oder nach FINABEL 0.7 bei 37 °C durchgefiihrt. Die Permeationsdaten fir Tyvek® sind ausschlief3lich fir weiles Tyvek® 500 und
Tyvek® 600 giiltig. Sie sind nicht fur andere Tyvek®-Ausfiihrungen oder -Farben giiltig. Pemeationsdaten werden gewohnlich fir einzelne Chemikalien getestet. Die
Permeationsmerkmal e von Mischungen kdnnen sich haufig betrachtlich vom Verhalten der einzelnen Chemikalien unterscheiden. Die veroffentlichten Permeationsdaten fir
Handschuhe wurden nach ASTM F739 und ASTM F1383 generiert. Die veroffentlichten Degradationsdaten fiir Handschuhe wurden auf Grundlage einer gravimetrischen
Methode generiert.

Bei dieser Art von Degradationstests wird eine Seite des Handschuhmaterials vier Stunden lang der Testchemikalie ausgesetzt. Der Prozentsatz der Gewichtsveranderung nach di
Aussetzung wird in vier Zeitintervallen gemessen: 5, 30, 60 und 240 Minuten. Degradationseinstufungen:

E: EXCELLENT (Ausgezeichnet, 0-10 % Gewichtsveranderung)

G: GOOD (GUT, 11 — 20 % Gewichtsveranderung)

F:FAIR (Ausreichend, 21 — 30 % Gewichtsveranderung)

P: POOR (Gering, 31-50 % Gewichtsveranderung

NR: NOT Recommended (Nicht Empfohlen, Mehr al's 50 % Gewichtsveranderung)

NT: NOT Tested (NICHT GETESTET)

Als Degradation wird die physische Verdnderung eines Materials nach einer Aussetzung gegeniber Chemikalien bezeichnet. Zu den Effekten, die typischerweis
beobachtet werden kénnen, gehdéren Anschwellen, Faltenbildung, Verschlechterung (der Eigenschaften) oder Delaminierung. Es kann auch zu Verlusten der
Reil¥festigkeit kommen.

Bitte verwenden Sie die angegebenen Permeationsdaten im Rahmen der Risikobewertung, um die Auswahl eines fur Ihre Anwendung geeigneten Schutzgewebes,
Schutzkleidungsstiicks, Handschuhs oder Zubehdrs zu unterstiitzen. Die Durchbruchszeit ist nicht mit der Zeit identisch, wéhrend der ein Kleidungsstiick sicher getragen werden
kann. Durchbruchszeiten zeigen die Barrierewirkung an. Die Ergebnisse konnen jedoch je nach Testmethode und Testlabor unterschiedlich sein. Die Durchbruchszeit aleineist
nicht ausreichend, um zu ermitteln, wie lange ein Kleidungsstiick nach einer Kontamination weiter getragen werden kann. Die Zeit, wahrend der ein Benutzer das betreffende
Kleidungsstiick sicher tragen kann, kann kiirzer oder langer sein, abhéngig vom Permeationsverhalten und der Toxizitét der Substanz, den Arbeitsbedingungen und den
Aussetzungsbedingungen (z. B. Temperatur, Druck, Konzentration, physischer Zustand).

Letzte Aktualisierung der Permesationsdaten: 10/24/2022
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TECHNISCHES DATENBLATT

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Ver6ffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu &ndern, sofern neue
Erkenntnisse und Erfahrungen erhétlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den tiblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschliefflich auf dasjeweilige
Material; die Daten kénnen unter Umstanden nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusétzen oder in anderen Prozessen genutzt werden,
sofern nicht ausdriicklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder alein as Grundlage fur ein Design; sie sind nicht dazu
gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzufiihren sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials fir einen speziellen Zweck zu tiberzeugen. Da
DuPont nicht alle Variationen des endgtiltigen Gebrauches berticksichtigen kann, bernimmt DuPont keine Gewahrleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der
Nutzung der Informationen. Diese Publikation stellt keine Gewé&hrung einer Lizenz oder eine Empfehlung zur Verletzung von Patentrechten dar.

Warnung

Der Anzug schiitzt nicht vor radioaktiver Strahlung.

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Verdffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu andern, sofern neue
Erkenntnisse und Erfahrungen erhétlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den tiblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschliefflich auf dasjeweilige
Material; die Daten konnen unter Umsténden nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusétzen oder in anderen Prozessen genutzt werden,
sofern nicht ausdriicklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder alein als Grundlage fur ein Design; sie sind nicht dazu
gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzufiihren sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials fur einen speziellen Zweck zu Uiberzeugen. Da
DuPont nicht alle Variationen des endguiltigen Gebrauches beriicksichtigen kann, bernimmt DuPont keine Gewahrleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der
Nutzung der Informationen. Diese Publikation stellt keine Gewahrung einer Lizenz oder eine Empfehlung zur Verletzung von Patentrechten dar.

Dieses Kleidungsstiick und/oder dieses Material sind nicht flammhemmend und dirfen nicht in Gegenwart von grof3er Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell

brandgefahrdeten Umgebungen eingesetzt werden.

DuPont™ SafeSPEC™ - Wir sind fir Sie da «OUPONT> | IEmEE

Unser leistungsstarkes .
webbasiertes Tool hilft Ihnen bei DuPont PeTrMsonaI Protection
der Suche nach der richtigen SafeSPEC

DuPont Chemikalien- und

Reinraum-Schutzkleidung. [T DuPont Personal Protection

2 DuPont Personal Protection
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© 2024 DuPont. Alle Rechte vorbehalten. DuPont™, das DuPont-Oval-Logo sowie alle Produkte, sofern nicht anders angegeben, die mit ™, s oder ® gekennzeichnet sind, sinc
Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Konzerngesellschaften der DuPont de Nemours, Inc.
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